
Incrustation d’étain sur du bois 

Prés avoir fabriqué cette spatule alimentée par une bombe de gaz camping gaz. 

Qui chauffe juste ce qu’il faut pour faire la fusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je remplis mes rainures avec l’étain en fusion en faisant déborder un peu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois refroidi, je décolle facilement chaque rainure et prenant soin de garder le même ordre. 

J’utilise de la colle « epoxi deux composants » et faisant un mélange de ce que je dois utiliser car au bout 

 de 5 minutes le reste est perdu 

 Il ne me reste plus qu’à tourner l’ensemble et rien de ne décollera 

 

 


